
 
 

Алкилсульфат 

ТУ 2481-017-71150986-2011 с Изм. 1 

 

Наименование показателя Значение 
Метод 

испытания 

Внешний вид 

 

Прозрачный раствор от бесцветного до 

бледно-жѐлтого цвета, без 

посторонних включений. Допускается 

наличие опалесценции. 

П. 4.2 

Массовая доля основного вещества, 

%, в пределах  
28,0 – 30,0 

ГОСТ 30828  

и п. 4.3 

Массовая доля несульфированных 

продуктов, %, не более  
2,0 

ГОСТ 30828 

и п. 4.4 

Массовая доля сульфата натрия 

(Na2SO4), %, не более 
2,0 ГОСТ 28478 

Показатель активности водородных 

ионов Н* (рН) водного раствора с 

массовой долей основного вещества 

10%, в пределах  

11 - 12 
ГОСТ 22567.5 и 

п. 4.5 

Содержание диоксана (в пересчёте 

на 100% основного вещества), ppm, 

не более 

100 П. 4.6 

Оптическая плотность, не более 0,15 П. 4.7 

 
 

УПАКОВКА:  

 

Стальные бочки с внутренним покрытием вместимостью 100-250 литров, контейнеры-цистерны 

модели CKU-4-20 из нержавеющей стали. По согласованию с потребителем можно использовать 

другой вид тары. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ:  

 

Представляют собой анионное поверхностно- активное вещество, предназначенное для 

использования в качестве компонента в рецептурах парфюмерно- косметических средств, 

шампуней, жидкого мыла, бытовых и технических моющих составов. 

 

Поставщик:  

 

OOO "ЗАВОД СИНТАНОЛОВ” 

 

606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск 

Восточная промышленная зона, а/я 22  

 

Тел.: + 7 (831) 272 88 63 / +7 (831) 272 88 59  

Факс: + 7 (831) 272 88 50 

 

E-mail: mail@norchem.ru 

Web: www.norchem.ru 
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